KISZERELES
20 kg-os karton 1000
kg/raklap (50 db karton)

TAROLAS
Szaraz helyen, zart, eredeti
csomagolasban.

HUMIX® 90 Betonerésits acélszal

BETONMIX s.r.o.

925 03 Horné Saliby 758
+421 (0)918 671 340

227 4 1% r‘

A HUMIX® 90 hidegen huzott,
végeiken meghaijlitott, méretre vagott
acélhuzalszal beton, habarcs és
egyéb épitdipari kompozit anyagok
erésitésére.

AZ ANYAG ALKALMAZASI
TERULETEI:

» monolit ipari betonpadlok

* beton palyalemezek, térbetonok
* beton jarélemezek, felbetonok,
betonesztrichek

» monolit betonfalak

« alaplemezek, savalapok

* vastag, tomdr betonszerkezetek,
tébmegbetonok, gépalapok

* el6regyartott betonelemek (pl.
falpanelek, betoncsovek,
betonkonténerek,
szekrényszerkezetek, kulénbdzé
uUtterel6 betonelemek, stb.)

* el6regyartott szarazhabarcsok,
egyéb szaraz keverékek

TULAJDONSAGOK:
* Geometria:
* hosszusag: L = 60 mm
(+/- 6,00 mm)
« huzalatméré: D = 0,88 mm
(+/- 0,09 mm)
* hossz/atméré:L/D = 68
* huzalbevonat: nincs, csupasz
acélhuzal
« szilardsag: 1350 - 1650 N/mm?
« névleges szilardsag: 1500 N/mm?

ACELSZALEROSITES:
+ adagolas: méretezés szerint

HUMIX® 90 betonhoz valoé keverése

betonlizemben:

* az acélhuzalszalakat a
kényszerkeverébe az adalék-
anyagokkal egyutt célszeri
beadagolni, vagy a friss keverékhez
(sohasem szabad el8szér a szalakat
beadagolni)

* a keverési id6 a betonkeverd
teljesitményétdl figg (a helyes
keverési id6 beallitasa
probakevereéssel)

HUMIX® 90 betonhoz valo keverése
mixerkocsiban:

* az acélhuzal szalakat a
mixerkocsiba a forgédob mozgasa
kdzben kell beadagolni

maximalis adagolasi sebesség: 20 kg

félpercenként

keverési sebesséq: minimum 12

fordulat percenként lehetéleg a
forgodobot maximalis sebességgel
kell mikodtetni.

keverési idd: 8-10 perc, a beton

konzisztencigjatol és a mixer kocsi
dobforgaté teljesitmeényétél fliggéen
(az optimalis keverési idét a
helyszinen mintavétellel célszer(
beallitani)

,Minden, amit az ipari padlérdl tudni kell...
, You can bet on Betonmix!”



